
» 2 La densità di corrente è molto alta, intorno ai 200 A/m e ciò
assicura un' elevata produttività specifica.
L' elettrolita continuamente si arricchisce in piombo e circola 
alle celle di estrazione dove, a fronte di una serie di catodi 
del tipo sopra descritto, si trova una serie di anodi
insolubili costituiti da barre di grafite ricoperte da uno 
strato di biossido di piombo.
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